
蓝。在滴定过程中溶液由紫蓝到纯蓝的颜色是

逐渐变化的 ,过渡时间相对较长 ,需要操作人员

非常细心地观察溶液颜色的变化 ,掌握好指示

剂终点的颜色 ,才能使测定结果准确。

(4)样品燃烧后 ,应仔细观察溶液中是否有

小颗粒 ,若发现黑色粒状物质存在 ,则说明样品

没有燃烧完全 ,应弃去重做。

214 　试验方法的精密度

0. 118 7 ,0. 113 7 ,0. 115 7 和 0. 119 3 ,测定结

果的平均值为 0. 116 3 ,标准偏差为 0. 002 1。

两个样品测定的绝对误差均不大于 0. 003。
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美国研究机构预测 2010 年

中国汽车需求近 500 万辆
中图分类号 :U469 　　文献标识码 :D

　　据美国证券研究机构 ———标准普尔公司 8

月 22 日公布的一份报告预测 ,亚洲汽车需求将

持续高速增长 ,今后 10 年内 ,日本以外亚洲地

区的汽车需求将以平均每年 813 %的速度增

长 ,到 2010 年达到 1 480 万辆 ,占全球需求总

量的 20 %。若将日本包括在内 ,到 2010 年亚

洲汽车需求将占全球总量的 30 %。

　　标准普尔公司预测 ,汽车需求排名前 5 位

的亚洲国家中 ,日本的需求将从去年的 586 万

辆增加到 2010 年的 700 万辆 ;中国将从 192 万

辆增加到 467 万辆 ;韩国将从 127 万辆增加到

265 万辆 ;印度将从 83 万辆增加到 220 万辆 ;

泰国将从 22 万辆增加到 125 万辆。

　　但是这家机构认为 ,亚洲地区仍然处在金

融危机之后的恢复期 ,近期的汽车需求不如远

期那么看好。此外 ,由于对利率提高和美国经

济放慢的担心 ,亚洲的货币和股市近几个月受

到了削弱 ,提高利率的压力也在增加 ,从而会影

响到汽车的需求。

(摘自《中国汽车报》,2000208230)
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进行 8 次平行测定 ,样品 1 中硫质量分数

测定结果分别为0 . 119 9 ,0 . 119 3 ,0 . 116 8 ,

0 . 1 1 8 4 , 0 . 1 1 6 3 , 0 . 1 2 1 0 , 0 . 1 2 2 2和

0. 120 5 ,测定结果的平均值为 0. 119 3 ,标准偏

差为 0. 002 0 ;样品 2 中硫质量分数测定结果分

别为0 . 115 6 ,0 . 115 7 ,0 . 117 9 ,0 . 114 1 ,

Si69 中的硫质量分数 ,

原理可靠 ,操作简单安全 ,测定速度快。在倍耐

力公司方法中 ,Si69 中硫质量分数的指标范围

是 0. 11～0. 13 ,本方法的测定结果均在此范围

内 ,标准偏差为 0. 002 1 ,证明此方法影响因素

较少 ,精密度较高 ,对鉴定 Si69 的质量有一定


