
与国外胶样的大致相同 ,似乎比 NiBR 稍好

些。但它们的开始失重温度却有明显差异 ,

ML 较高的 NdBR22 和 NdBR260 相同 ,均有

很高的开始失重温度 ,比 ML 较低的 NdBR2
1 高 ,比 NdBR240 更高。NiBR 最差 ,在 62 ℃

时便开始失重 ,与 NdBR240 相似 ,这估计主

要是由于其低挥发分物质含量较高所致。

3 　结论

(1)国产 NdBR 的分子量稍高于国外同

类胶样 ,明显高于 NiBR ,显示了稀土 BR 具

有较高分子量的典型特点。其分子量分布比

国外同类胶样宽 ,但比国产 NiBR 显著地窄。

(2) NdBR 具有比 NiBR 更优良的链结

构规整性 ,而国产 NdBR 又高于国外同类胶

样。

(3)所试胶料显示了差异较大的抗冷流

性 ,但它们的支化程度与机械降解性及热稳

定性等却大致相近。
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