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扫描电子显微镜在沉淀法白炭黑研究中的 
应用现状与展望
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摘要：介绍扫描电子显微镜（简称扫描电镜）的特点和测试原理及其在沉淀法白炭黑研究中的应用。与透射电子显

微镜相比，扫描电镜可以获得更准确的沉淀法白炭黑微观结构，且价格适中，易于操作，结果分析简单。扫描电镜用于沉

淀法白炭黑制备研究中可以获得沉淀法白炭黑粒子大小、团聚体形貌和孔结构等微观结构信息，用于沉淀法白炭黑改性

研究中可以观测改性效果，用于沉淀法白炭黑/橡胶复合材料研究中可以表征沉淀法白炭黑在复合材料中的分散程度。

关键词：扫描电子显微镜；沉淀法白炭黑；微观结构；改性；分散性

中图分类号：TN16；TQ330. 38＋3　　　   　　　　　　 文章编号：1000-890X（2021）03-0216-07

文献标志码：A　　　　　　　　　　　　　　　　　　DOI：10. 12136/j. issn. 1000-890X. 2021. 03. 0216

沉淀法白炭黑又称沉淀法二氧化硅或沉淀法

水合二氧化硅。沉淀法白炭黑的基本粒子呈圆球

形，由沉淀反应制备而成，基本粒子之间靠物理和

化学作用力形成聚集体。聚集体是白炭黑在橡胶

中存在的最小结构单元，受热和机械力的作用，一

般不可以再继续分割。沉淀法白炭黑的聚集体结

构是影响其使用性能的关键因素，因此准确表征

沉淀法白炭黑的聚集体结构意义重大。沉淀法白

炭黑微观结构的表征通常采用十六烷基三甲基溴

化铵（CTAB）吸附比表面积仪、氮吸附孔结构分析

仪、压汞仪、光学显微镜、透射电子显微镜（简称透

射电镜）和扫描电子显微镜（简称扫描电镜）等仪

器。CTAB吸附比表面积仪、氮吸附孔结构分析仪

和压汞仪一般用于沉淀法白炭黑孔结构的分析，

其中CTAB吸附比表面积仪主要通过CTAB分子吸

附比表面积来评估橡胶及塑料等高分子材料补强

用沉淀法白炭黑的性能；氮吸附孔结构分析仪可

得到沉淀法白炭黑的比表面积、纳米孔体积和纳

米孔径分布等孔结构参数，但无法测试100 nm以

上的大孔；压汞仪通过不同压力下汞渗透量计算

沉淀法白炭黑的孔体积及孔径分布，但无法测试3 
nm以下的孔。光学显微镜的价格低，样品观测方

便和直观，但分辨率低，只能用于沉淀法白炭黑宏

观形貌的观测。透射电镜的分辨率较高，但图像

立体感差，价格昂贵，需要专业人员操作，且不能

准确还原沉淀法白炭黑的三维形貌。扫描电镜的

图像立体感强，制样简单，放大倍率在几十万倍以

下连续可调，通过扩展能谱仪可进行元素分析，但

价格比氮吸附孔结构分析仪高，分辨率比透射电

镜低，操作要求较高（经过适当培训的技术人员可

独立操作）。

氮吸附孔结构分析仪可以对沉淀法白炭黑的

孔结构参数进行量化表征，但无法获得沉淀法白

炭黑的微观形貌，扫描电镜可以弥补其不足。与

透射电镜相比，扫描电镜可获得更准确的沉淀法

白炭黑微观结构，且价格适中，易于操作，结果分

析简单，是一种有效的微观结构表征工具。

本工作对扫描电镜在沉淀法白炭黑研究中的
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应用现状进行系统论述，并对扫描电镜在沉淀法

白炭黑行业中的应用前景进行展望。

1　扫描电镜的测试原理

显微镜的分辨率（r）取决于光源的波长（λ），其

关系式如下：

r
2

.
m

可见光的波长为400～700 nm，因此光学显

微镜的分辨率在200 nm以上。电子束的波长远

小于可见光，电子束的波长与加速电压有关，如

表1所示。加速电压为10 kV时，电子束的波长为 
0. 012 26 nm，比可见光小4个数量级以上。由此可

见，以电子束作为光源的扫描电镜的分辨率远高于

光学显微镜，可满足微纳米材料显微分析的需求。

表1　不同加速电压下的电子束波长
Tab. 1　Electron beam wavelengths at different

accelerating voltages

加速电压/
kV

电子束波长/
nm

加速电压/
kV

电子束波长/
nm

　1 0. 038 80 20 0. 008 59
　5 0. 017 30 30 0. 006 98
　10 0. 012 26 40 0. 006 01
　15 0. 010 01 50 0. 005 36

从扫描电镜电子枪阴极发出的电子束经阴极

与阳极之间的加速电压作用射向镜筒，经过聚光

镜和物镜聚焦后形成高能电子束。在物镜上部扫

描线圈产生的磁场作用下，入射电子束按一定时

间、空间顺序进行光栅式扫描。由于入射电子与

样品之间的相互作用，从样品中激发出的信号被

检测器收集并成像。其原理是电子枪发射的电子

束入射到样品中，电子与样品发生相互作用而被

吸收或反射后产生二次电子、背散射电子、透射电

子、俄歇电子、X射线等各种有用信号，利用合适的

探测器检测这些信号能够得到样品的显微或成分

信息。扫描电镜一般使用二次电子信号获得样品

的微观形貌。电子枪是整台扫描电镜最重要的部

件，其性能决定样品的微观结构图像质量。扫描

电镜按照电子枪阴极可分为普通型和场发射型，

普通型扫描电镜采用钨丝或硼化物作为电子枪阴

极，通过高温产生电子；场发射型扫描电镜在钨丝

阴极的基础上引入电场发射电子，场发射型扫描

电镜又分为热场发射和冷场发射两种类型。

不同电子枪的特点如表2所示。对于沉淀法

白炭黑等纳米材料的微观结构，一般需要场发射

型扫描电镜才能获得较好的观测结果。

表2　不同电子枪的特点
Tab. 2　Characteristics of different electron guns

类型
发射温
度/K

真空度/
torr

分辨率/
nm 特点

常规 2 700 10-5 3～4 性能可靠，价格便宜，

　（钨丝） 　真空度要求低；分

　辨率低，寿命短。

冷场发射 室温 10-10 1～2 单色性好，分辨率高；

　阴极寿命较长（5
　年），更换费用较低；

　电子枪束流不稳定，

　束流小，能谱准确度

　低；每天要做 1 次

　Flash。
热场发射 1 800 10-7 1～2 电子束稳定性好，束

　流大，能谱准确度

　高；单色性略差；灯

　丝（阴极）寿命较短

　（3年），更换成本高。

2　扫描电镜在沉淀法白炭黑研究中的应用

2. 1　在沉淀法白炭黑的制备与改性中的应用

在沉淀法白炭黑的制备中扫描电镜主要用于

表征沉淀法白炭黑的微观结构，可以获得微观形

貌、颗粒大小及分布、孔结构和分散性等信息，分

析制备工艺对沉淀法白炭黑微观结构的影响。唐

日晨等[1]以水玻璃和硫酸为原料、聚乙烯吡咯烷酮

（PVP）和CTAB为分散剂制备了沉淀法白炭黑（如

图1所示），研究制备工艺对沉淀法白炭黑结构的

影响。许珂敬等[2]的扫描电镜分析表明，沉淀法白

炭黑为45 nm左右的球形颗粒，粒子大小均匀且分

散性好。李晓瑄等[3-4]以稻壳灰为原料制备了高纯

度沉淀法白炭黑，通过扫描电镜观察到稻壳基沉

500 nm

图1　沉淀法白炭黑的扫描电镜照片
Fig. 1　SEM photo of precipitated silica
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淀法白炭黑具有疏松的多孔结构，可用作大分子

吸附剂。李秀悌等[5]以粉煤灰为原料制备了沉淀

法白炭黑，并研究硅烷偶联剂γ-MPS和硬脂酸对

沉淀法白炭黑进行疏水改性的效果。扫描电镜分

析表明，改性沉淀法白炭黑表面有颗粒物，且硅烷

偶联剂γ-MPS的改性效果更好，表面的颗粒物更

紧密。成岳等[6-7]研究了以稻壳为原料制备纳米沉

淀法白炭黑的最佳条件，扫描电镜证明制得了粒

径约为20 nm且分散性好的沉淀法白炭黑。王彤

彤等[8]对蛇纹石与硫酸铵焙烧后的滤渣进行煅烧，

制得多孔白炭黑，并对其孔结构、颗粒形貌等进行

表征，通过扫描电镜观察到多孔白炭黑中无规律

分布大量微孔，具有较大的比表面积和孔体积。

K. QUARCHA等[9]研究了反应酸碱条件和温度对

沉淀法白炭黑粒子的影响，扫描电镜观测到在酸

性条件下制得的沉淀法白炭黑粒子明显小于在碱

性条件下制得的沉淀法白炭黑粒子，升高温度可以

明显减小沉淀法白炭黑粒子的粒径，如图2所示。

100 nm

………

100 nm

………

100 nm

（a）碱性，20 ℃　　　　　　　　　　　　（b）碱性，80 ℃　　　　　　　　　　　（c）酸性，20 ℃

图2　不同反应条件下制备的沉淀法白炭黑的扫描电镜照片
Fig. 2　SEM photos of precipitated silica prepared under different reaction conditions

林春梅等[10-11]采用偶联剂对纳米白炭黑进行

改性，通过扫描电镜分析纳米白炭黑改性前后的微

观结构，结果表明改性可以明显改善纳米白炭黑

的分散性。马志领等[12]以羟基硅油原位改性制备

了疏水性沉淀法白炭黑，扫描电镜分析表明，改性

沉淀法白炭黑聚集体粒径在10 μm以下，沉淀法白

炭黑的聚集得到明显改善且分散性大幅度提高。

曹丽等[13-14]研究了沉淀法白炭黑在水中的分散性，

扫描电镜证明添加分散剂研磨处理可以有效改善

沉淀法白炭黑在水中的分散性，白炭黑颗粒的聚

集体粒径明显减小，多数聚集体粒径小于10 μm。

李红强等 [15]采用γ-巯丙基三甲氧基硅烷作

为改性剂在沉淀法白炭黑表面引入巯基，并利用

巯基与2-叔丁基-6-（3-叔丁基-5-甲基-2-羟）苯

（GM）进行加成反应制得受阻酚功能化沉淀法白

炭黑，研究其在橡胶中的分散性及对胶料性能的

影响，通过扫描电镜观察改性前后沉淀法白炭黑

在橡胶基体中的形态得出，改性后沉淀法白炭黑

在橡胶中的聚集减轻，分散更均匀，与橡胶基体的

相容性提高，如图3所示。P. PHEWPHONG等[16]研

究了沉淀法白炭黑用量对氯化聚乙烯（CPE）/天然

橡胶（NR）共混物分散性的影响，在较小沉淀法白

炭黑用量下，沉淀法白炭黑在两相中的分布比较

均匀，随着沉淀法白炭黑用量的增大，沉淀法白炭

黑-CPE的相互作用影响增强，使沉淀法白炭黑优

先迁移到CPE相中，如图4所示。

200 nm

…………

200 nm

…………

200 nm

（a）未改性　　　　　　　　　　　　（b）改性后 　　　　　　　　　　　　　（c）原位改性

图3　改性对沉淀法白炭黑分散性的影响
Fig. 3　Effect of modification on dispersion of precipitated silica
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2. 2　在沉淀法白炭黑/橡胶复合材料研究中的

　　  应用

牟江南等[17-18]研究了沉淀法白炭黑对胶料性

能的影响。试样断面扫描电镜照片表明，胶料中

未出现明显的白炭黑大颗粒。付友健等[19]研究了

普通白炭黑与高分散性白炭黑在NR中的分散性及

其对胶料性能的影响，扫描电镜观察发现，高分散

性白炭黑的分散性明显优于普通白炭黑。图5所
示为不同沉淀法白炭黑补强NR胶料的扫描电镜照

片，可以看出与普通白炭黑相比，高分散性白炭黑

在胶料中的聚集明显减轻，分散性较好。

刘大晨等 [20]研究了稻壳源白炭黑代替炭黑

N330在NR复合材料中的应用，复合材料的扫描电

镜分析表明，偶联剂Si69改性稻壳源白炭黑分散

性良好 ，可以部分替代炭黑N330，以使复合材料

综合性能提高。崔凌峰等[21-22]用改性剂改性白炭

黑，制得具有防老化功能的沉淀法白炭黑，并研究

其在NR中的分散性。通过扫描电镜观察到改性白

炭黑在混炼胶中的分散度高，具有较小的聚集颗

粒。崔凌峰等[23]还采用偶联剂Si69、偶联剂KH570
和乙基三甲氧基硅烷（11-100）作为沉淀法白炭黑

的表面改性剂，研究改性沉淀法白炭黑对NR胶料

拉伸断面形貌的影响，通过扫描电镜观察到3种改

性白炭黑胶料的拉伸断面粗糙度明显增大。

1 μm

　

1 μm

　

1 μm

（a）0份　　　　　　　　　　　　　　（b）5份　　　　　　　　　　　　　　　（c）10份

1 μm

…………

1 μm

（d）20份　　　　　　　　　　　　　　　　　（e）30份

1 μm

…………

1 μm

（f）40份　　　　　　　　　　　　　　　　　（g）50份

图4　不同白炭黑用量下CPE/NR共混物的扫描电镜照片
Fig. 4　SEM photos of CPE/NR mixtures with different silica contents
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陈翔等[24]研究了硅烷偶联剂对沉淀法白炭黑

与NR作用的影响，通过扫描电镜发现，在硅烷偶

联剂的作用下，白炭黑粒子未发生明显的聚集现

象。林桂等[25]以分散剂、硅烷偶联剂及二者并用

分别改性沉淀法白炭黑，研究3种改性沉淀法白炭

黑在三元乙丙橡胶中的填料网络结构特点，通过

扫描电镜发现硅烷偶联剂改性白炭黑在橡胶基体

中的颗粒小且分散均匀，与橡胶基体间的结合程

度最大。

范亚男等[26]以稻壳为原料制备了沉淀法白炭

黑，研究其作为摩擦剂在牙膏中的应用，通过电镜

观察碳酸钙和沉淀法白炭黑的微观形态，分析表明

沉淀法白炭黑作为摩擦剂可以更好地去污并保护

牙面。S. BINKOWSKI等 [27]研究以硅烷偶联剂改

性沉淀法白炭黑作为染料载体以制备颜料，采用扫

描电镜对沉淀法白炭黑颜料的微观结构进行表征，

分析表明在氨基硅烷改性沉淀法白炭黑吸附染料

后能产生粒子分布均匀的颜料，改性沉淀法白炭黑

可以显著提高颜料的粒子均匀性。

3　结论

扫描电镜可以直接观察沉淀法白炭黑的微

观结构，应用于沉淀法白炭黑制备研究中可以获

得沉淀法白炭黑粒子大小、聚集体形貌和孔结构

等微观结构信息，应用于沉淀法白炭黑改性研究

中可以观测改性效果，应用于沉淀法白炭黑/橡胶

复合材料研究中可以表征沉淀法白炭黑在复合材

料中的分散程度及其对制品性能的影响等。随着

沉淀法白炭黑相关理论研究的深入及对沉淀法白

炭黑性能精准定制需求的扩大，扫描电镜作为表

征沉淀法白炭黑微观结构的仪器必将受到进一步 

重视。
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Fig. 5　SEM photos of NR compounds reinforced with different kinds of precipitated silica
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Application Status and Development of SEM in Study of Precipitated Silica

YU Fangqi1，KONG Yong2，MAO Shanbing1

（1. Quechen Silicon Chemical Co. ，Ltd，Wuxi　214196，China；2. Nanjing Tech University，Nanjing　211816，China）

Abstract：The characteristics and testing principle of scanning electron microscope（SEM） and 
its application in the study of precipitated silica were introduced. Compared with transmission electron 
microscope，SEM could provide more accurate microstructure of the precipitated silica with moderate price，
easy operation and simple result analysis. With SEM，the microstructure information of the precipitated 
silica，such as the particle size，aggregate shape and pore structure，could be obtained. SEM could be used to 
observe the modification effect in the study of precipitated silica modification. SEM could also be applied to 
characterize the dispersion of the precipitated silica in the study of precipitated silica/rubber composites.

Key words：SEM；precipitated silica；microstructure；modification；dispersion

改性高阻尼复合材料橡胶支座　由黄山市

尚义橡塑制品有限公司申请的专利（公布号　CN 
111945553A，公布日期　2020-11-17）“改性高阻

尼复合材料橡胶支座”，涉及的改性高阻尼复合材

料橡胶支座包括上连接板、下连接板、橡胶叠层支

座组件和吸能阻尼组件。其中，橡胶叠层支座组

件中部开设上下贯穿的通孔，吸能阻尼组件安装

在通孔内部，上、下连接板分别安装在橡胶叠层支

座组件上端和下端，橡胶叠层支座组件包括橡胶

叠层和叠层板。该发明通过在相邻两组橡胶叠层

之间设置相互堆叠的橡胶弹性柱，增大橡胶叠层

间的弹性效果，改善橡胶支座的阻尼特性，并且叠

层板间设有限位组件，利用上限位柱与下限位柱

之间的限位作用，防止橡胶由于过度挤压而损坏；

上限位柱与下限位柱之间设有弹簧，进一步增强

了叠层板间的弹性效果，从而改善了橡胶支座的

阻尼特性。 
（本刊编辑部　赵　敏）

一种单涂型金属和橡胶热硫化粘合剂及其

制备方法　由上海普力通新材料科技有限公司申

请的专利（公布号　CN 111978895A，公布日期　

2020-11-24）“一种单涂型金属和橡胶热硫化粘

合剂及其制备方法”，涉及的粘合剂配方[质量分

数（%）]为：高乙烯基液体聚丁二烯橡胶　4～20，
Diels-Alder接枝聚合物　5～20，羟基芳族化合物

　1～5，甲醛源　1～5，吸酸剂　0. 5～5，惰性颜

填料　1～10，交联剂　0. 5～3，硫化剂　0. 5～3，
溶剂　适量。该胶粘剂可以赋予粘合层较大的剥

离强度和交联密度，增强粘合层的粘合耐久性能，

使粘合层在比较苛刻的条件下依旧能够保持非常

好的稳定性。  
（本刊编辑部　赵　敏）

一种高硬度EPDM橡胶组合物及其制备方

法　由东莞市利群榕兴高分子科技有限公司申

请的专利（公布号　CN 111961289A，公布日期　

2020-11-20）“一种高硬度EPDM橡胶组合物及其

制备方法”，涉及的高硬度三元乙丙橡胶（EPDM）

胶料配方为：EPDM　20～40，补强剂　10～20，
半 补 强 剂　30～50，活 性 剂　1～5，偶 联 剂　

0. 5～2，液体增硬剂　5～10，增硬树脂　3～5，增
塑剂　25～35，硫化剂　3～7。该发明通过将补

强剂、半补强剂、液体增硬剂、增硬树脂和EPDM复

合使胶料的交联程度提高，制得的EPDM胶料具有

较高的硬度和拉伸强度等，其可用于制备电缆附

件产品，产品使用过程中即使磕碰也不会损坏。  
（本刊编辑部　赵　敏）


