
第 7期 橡 胶 工 业

原材料 配方 1 配方 2配方 3

高苯乙烯树脂 1 5 20 2 5

硅烷偶联剂 0 21 1 50

2加工工艺及胶料性能

2
.

1加工工艺

( 1 )塑化高苯乙烯树脂
。

温度
: 80 一 go C ;

时间
:

Z i m n ;
设备

:

0 5L密炼机
。

塑化后表面光

滑
,

无颗粒状
,

白色不透明
。

( 2 )高苯乙烯树脂与顺丁橡胶合炼
。

温

度
:

60 ~ 70 ℃ ;
时间

: l m in ;
设备

:

50 L 密炼机
。

合炼后无白点
、

白条和硬质粒子
,

表面光滑
、

细致
。

( 3 )混炼
。

温度 6 0 ~ 7 o C ;
时间

: 1
.

s m i n ;

加料顺 序
:

并用胶
一

氧化锌
一

硬脂酸

一
防老剂

、

促进剂
一

炭黑填充剂
一

油

类软化剂
一

硫黄
、

促进剂
一

下片
。

促进剂

的加法根据季节而定
,

夏季
:

全部与硫黄同时

加人
;
冬季

:

全部与防老剂一同加人
;
春秋季

:

促进剂 C Z 与防老剂一同加人
,

促进剂 D M
,

T T 与硫黄一 同加人
; 混炼 设备

:

50 L 密炼

机
。

.2 2 胶料物理机械性能

胶料物理机械性能见附表
。

附表 胶料物理机械性能

性 能 配方 1 配方 2 配方 3

拉伸强度
,

M P a 2 2 2 3
.

2 25

扯断伸长率
.

% 4 20 3 90 3 60

3 0 0 写定伸应力
,

M p a 9
.

6 20
.

5 2 2
.

2

邵尔 A 型硬度
.

度 60 62 67

3 结论

用高苯乙烯树脂补强的顺丁橡胶胶鞋大

底胶料
,

不仅物理机械性能提高
,

而且加工性

能有所改善
,

特别适合于模压生产
。

(淮南市第三橡胶厂 陈红兵供稿 )

专利消息 17 则

( 1) 具有耐疲劳胎体钢丝帘线的载重子

午线轮胎

美国专利
: 5 2 3 60 2 9 公布日期

: 1 9 9 3 年

8 月 1 7 日 发明人
:
S a t o s h i N a k a s h i o e t e

.

委托单位
:

普利司通公司

( 2) 子午线轮胎胎面和把这种胎面成型

到轮胎上的方法

美国专利
: 52 0 0 0 0 8 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:
G a r y D

.

E n t e r l i n e e t e
.

委托单位
:

米西林公司

( 3) 增强弹性体板材的拼接

美国专利
: 52 0 0 0 0 9 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:
N o r b o r u T o k i t a

委托单

位
:

尤尼罗伊尔
一

固特里奇公司

( 4) 用减量 C F C 发泡剂发泡的柔性聚氨

醋海绵的组分及其制备方法

美国专利
: 52 0 0 4 3 5 公布 日期

: 2 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:
R i e a r d o D e G e n o v a e t e

.

委托单位
:
D o w 化学公司

( 5) 交联弹性聚合物及其生产方法

美国专利
: 5 2 0 0 4 6 9 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
: p i e r r e H o u s

委托单位
:

E x x o n
化学公司

( 6) 可硫化丙烯酸弹性体的组分

美国专利
: 5 2 0 0 4 7 2 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:
A k ih i r o N a r a k i 委托单

位
: N i p p o n M e k t r o n

公司

( 7) 生产粘性聚合物的方法

美国专利
: 5 2 。。 4 7 7 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:
E d g a r C

.

B a k e r e t e
.

委

托单位
:

联合碳化物化学公司

( 8) 热塑性聚氨醋弹性体的制备方法

美国专利
: 5 2 0 0 4 9 1 公布日期

: 1 9 9 3 年

4 月 6 日 发明人
:

W o l f g a n g B r巨u e r e t e
.

委托单位
:

拜耳公司

( 9) 具有折叠带束层的载重子午线轮胎

美国专利
: 5 2 0 1 9 6 9 公布 日期

: 2 9 9 3 年

4 月 1 3 日 发 明人
:

M i n o r u N i s h i et e
.

委

托单位
:

住友橡胶公司

( 1 0) 自由流动的橡胶粒

美 国专利
: 5 2 0 2 3 71 公布 日期

: 1 9 9 3 年

4 月 1 3 日 发 明人
:
H e r b e r t e t e

.

委 托单



橡 胶 工 业 1 9 94 年第 4 1 卷

位
: BA SF 公司

( 1 1 )以过氧化物硫化的氟弹性体胶料

美国专利
: 5 2 02 37 2公布 日期

: 1 9 9 3年

4 月 1 3日 发明人
:

G i ov a n n iM og g ie t e
.

委托单位
:

As u im o
nt公司

( 1 2)轮胎胎面胶料

美国专利
: 5 2 027 3 3公布 日期

: 1 9 9 3年

4 月 1 3日 发 明人
: K iny a Ka wa k um ie t e

.

委托单位
:

横滨橡胶公司

( 1 ) 3芳香聚碳酸醋
、

聚醋和热塑性弹性

体等聚合物及其制品

美国专利
: 5 2 02 8 5 3公布 日期

: 1 9 9 3年

4 月 1 3日 发 明人
:
C h r is t ia n M

.

E
.

e t e
.

委托单位
:

通用电气公司

( 14 )用于制造轮胎胎面胶料具有优异性

能的弹性体

美国专利
: 5 2 02 387 公布 日期

: 1 9 9 3年

4 月 1 3日 发 明人
:

d A e lF
.

Ha la s a e t e
.

委托单位
:

固特异公司

( 1 5)丁二烯 /极性共 聚单体共聚物和含

有反应性芳香端基的预聚物

美国专利
: 5 2 02 3 9 0公布 日期

: 1 9 9 3年

4
`

月 1 3日 发 明人
:
R o lfM uh la up t e t e

.

委托单位
:

C ia b
一

G e ig y 公司

( 1 ) 6具有波纹衬里和电位计套筒的自加

压容器

美国专利
: 51 1 1 97 1 公布 日期

: 1 9 9 3年

7 月 6日 发 明人
: R ob e rt W in e r委托单

位
:

阿克隆聚合物容器公司

( 1 7 )外表面上有弹性斜支撑块的轮胎

美国专利
: 5 2 2 5 01 0公布 日期

: 1 9 9 3年

7 月 6日 发明人
: L iS h is h e ng

涂学忠译 自美国
“
R ub b e rw o r ld

" ,

2 0 9〔3 ]
.

1 5一 1 6 ( 1 9 9 3 )

定
。

该产品以氯丁橡胶为主体材料
,

由于氯丁

橡胶具有高内聚力
、

中等极性和结晶性的特

点
,

因此该胶粘剂在耐臭氧
、

耐 日光
、

耐油
、

耐

水
、

耐化学介质等方面
,

优于其它胶粘剂
。

此类胶粘剂可粘接极性橡胶与金属
、

海

绵橡胶与金属
、

金 属与金属
、

塑料等多种材

料
,

在造船
、

电子
、

汽车工业上得到广泛应用
。

现有 阻燃 型
、

专 用 型
、

特殊 型 等类别
。

Jx
一

23 胶粘剂性能与国外同类产品接近
,

在

国内同类型胶粘剂 中占领先地位
。

LJ 氯丁胶粘剂可以替代进 口 产品
,

具有

良好的社会效益和 明显 的经济效益
。

(本干
,」讯 )

L J 氯丁胶粘剂应用广泛

上海橡胶制 品研究所研制成功的 L J 氯

丁胶粘剂通过 上海市化工局组 织的技术鉴

中日橡胶产业发展与合作讨论会

在北京举行

在化工部国际合作司的支持下
,

由中联

橡胶总公 司主办的
’

94 中 日橡胶产业发展与

合作讨论会于 1 9 9 4 年 4 月 7 日至 9 日在北

京举行
。

日本方面参加会议的有 25 家公司的代

表
,

其中大部分为社长或总经理
。

中国方面有 32 个单位的 54 名代表与

会
,

其中管带
、

制品企业的主要负责人占大多

数
。

化工部有关司局负责人应邀出席了会议
。

化 工部副部 长李子彬 出席会议并讲了

话
。

中联橡胶总公司总经理黎扬善作了题为
“

改革开放 中不断加快发展的中国橡胶工业
”

的报告
。

会议期间还分管带组
、

制品组分别进行

了洽谈
,

双方各自介绍 了企业概况和合作意

义
,

并就产品贸易和有关项 目的合资进行了

广泛深入的探讨
。

中 日双方对这次讨论会均表示了浓厚的

兴趣
。

通过交流
,

加深 了相互了解
,

为进一步

加强中 日橡胶产业之间的合作创造了良好的

条件
。

( 中联棣胶总公司 范仁德供稿 )


