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行驶一段距离且速度稳定时再驶过压力毯。

（3）静态情况下，在轮胎印痕边缘的一些单元

只有部分加载，但却在接触面积中被当作是完整

单元，使获得的有效接地面积和印痕面积存在误

差。轮胎在与地面接触和与压力毯接触有不同的

接触属性，也会对结果有微小的影响。

4　结论

无论在静态还是滚动状态下，随着气压的增

大，轮胎接地压力分布趋于均匀，胎肩处接地压力

集中现象有所缓解，最大接地压力值增大，平均

接地压力和接地压力偏度值逐渐增大；接地面积

逐渐减小，接地海陆比与气压没有明显的函数关

系；接地宽度基本不随气压改变而改变，而接地长

度和接地面积随气压的减小而有所增大。在相同

气压条件下，静态和滚动状态下的接地特性存在

明显不同，滚动状态下接地特性的评价指标普遍

比静态下小；相对于静态条件，轮胎滚动状态下

接地压力分布更均匀，胎肩应力集中现象变得不        
明显。
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Abstract：The ground contact characteristics of steel-belted radial tire under static and rolling conditions 
were experimentally investigated by using Tekscan pressure distribution measurement system. The results 
showed that，with the increase of inflation pressure，the contact pressure distribution of tire became even，the 
maximum contact pressure increased，and the stress concentration at shoulder was reduced. As the inflation 
pressure decreased，the contact width changed little，but the contact length and contact area increased. At the 
same pressure condition，the evaluation index of contact performance of rolling tire was generally smaller 
than that in the static state. Compared with the static condition，contact pressure distribution of rolling tire 
was more uniform，and the stress concentration at shoulder was smaller.
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中图分类号：TQ330. 38＋3  文献标志码：D

由安徽同丰橡塑工业有限公司申请的专利

（公开号　CN 104672550A，公开日期　2015-06-
03）“一种橡胶纳米材料的制备方法”，提供了一

种橡胶纳米材料的制备方法：（1）将无机粘土与

去离子水配制成泥浆液（质量/体积比为1 g∶10

mL），在65 ℃ 恒 温 水 浴 锅 中 搅 拌 分 散1 h；
（2）将无机粘土有机改性剂按一定质量比（2. 5∶1
或2. 8∶1或4. 0∶1）混合，65 ℃下继续恒温搅拌

2 h制得插层型纳米复合材料。该方法易于扩大粘

土片层间距，操作简单，不污染环境，适合工业化

推广。
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