
生产技术 橡胶科技

· 43 ·

2016 年第 10 期

60×25. 00－25 50PR煤矿井下用
工程机械轮胎的设计

余文刚，姜新民，焦世新

（新疆昆仑工程轮胎有限责任公司，新疆 库尔勒 841011）

摘要：介绍60×25. 00－25 50PR煤矿井下用工程机械轮胎的设计。结构设计：外直径　1 515mm，断面宽度　625 

mm，行驶面宽度　520 mm，行驶面弧度高　6 mm，胎圈着合直径　629 mm，胎圈着合宽度　495 mm，断面水平轴位 

置（H1/H2）　0. 794 8，胎面采用不对称混合花纹，花纹块较大，花纹周节数　16。施工设计：胎面成型采用缠绕法，胎体

采用20层高强度1870dtex/2锦纶66帘布，缓冲层采用4层1400dtex/2锦纶66帘布，胎圈采用三钢丝圈结构、大三角胶；成

型采用胶囊反包成型机，硫化采用B型硫化机。成品轮胎充气外缘尺寸和物理性能达到设计要求。
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作者简介：余文刚（1972—），男，河南郾城人，新疆昆仑工程轮

胎有限责任公司助理工程师，主要从事轮胎结构设计和工艺质量

管理工作。

煤矿井下用斜交工程机械轮胎由于胎体较

厚，抗刺扎性能较好，因此仍具有较大的市场空

间。我公司针对客户要求，开发了系列胎体强度

高、抗刺扎性能好的煤矿井下用斜交轮胎。现将

60×25. 00－25 50PR煤矿井下用工程机械轮胎设

计情况简介如下。

1　技术要求

根据客户要求，确定60×25. 00－25 50PR煤

矿井下用工程机械轮胎的技术参数为：标准轮辋 
19. 50/2. 5，花纹类型　不对称混合花纹，充气

外直径（D′）　（1 530±15. 3） mm，充气断面宽

度（B′）　（635±19. 05） mm，标 准 充 气 压 力　

1 200 kPa，标准负荷　35 000 kg。

2　结构设计

2. 1　外直径（D）和断面宽度（B）

合理设计轮胎模具尺寸是保证成品轮胎充气

外缘尺寸符合设计要求及获得良好使用性能的关

键。由于胎面采用混合花纹，同时参考我公司相

近规格轮胎的外直径膨胀率（D′/D）和断面宽度膨

胀率（B′/B），本次设计D取1 515mm，B取625 mm，

D′/D为1. 009 9，B′/B为1. 016。
2. 2　行驶面宽度（b）和弧度高( h)

由于速度要求较低，为了保证轮胎的耐磨性

能和负荷能力，延长轮胎使用寿命，最大限度地增

大轮胎接地面积，减小单位面积压力，b应取较大

值。本次设计b/B取0. 832 0，则b为520 mm；h取6 
mm，则h/b为0. 011 6。胎面采用一段弧，下胎侧连

接弧取值较大，使下胎侧向胎圈部位平缓过渡，以

提高胎面耐磨性能，解决防水线部位易发生缺胶、

裂口等外观质量问题。

2. 3　胎圈着合直径（d）和着合宽度（C）

轮胎行驶时胎圈部位受力较大，为保证胎圈

与轮辋配合紧密，防止胎圈与轮辋滑移，胎圈与轮

辋采取过盈配合，本次设计根据轮辋直径为635 
mm，d取629 mm，C取495 mm。

2. 4　断面水平轴位置（H1/H2）

轮胎在行驶过程中承受很大的负荷。当H1/H2 

较小时，断面水平轴向胎圈部位移动，造成胎圈部

位应力增大，易导致胎圈部位早期损坏；当H1/H2

较大时，断面水平轴向胎肩部位移动，造成胎肩部

位应力增大，易导致肩空脱层等质量问题，因此

H1/H2宜取适当值。为平衡肩部和胎圈部位的应

力分布，本次设计H1/H2取0. 794 8。轮胎断面如图

1所示。



橡胶科技 生产技术

· 44 ·

2016 年第 10 期

图1　轮胎断面示意

2. 5　胎面花纹

根据我公司昆仑牌轮胎的花纹特点，本次设计

胎面采用不对称混合花纹；为提高胎面抗切割性能

和抗刺扎性能，采用较大花纹块结构，花纹饱和度

为23. 46%，花纹周节数为16；花纹肩部位采用反弧

结构，以利于肩部散热。胎面花纹如图2所示。

图2　展开胎面花纹示意

2. 6　胎肩与胎侧

上胎侧采用加厚加宽结构，以防止胎体帘线

在使用过程中划伤和提高轮胎自洁性；胎侧部位

设置1条防水线，以起到对轮辋的保护作用。

3　施工设计

3. 1　胎面

为保证胎面的耐磨性能和抗崩花掉块性能，

胎冠胶采用公司矿用工程机械轮胎胎冠胶专用配

方[丁苯橡胶（SBR）1500　100，炭黑N220　52，白
炭黑　6，氧化锌　4，硬脂酸　1. 5，偶联剂X69S 
1. 5，石蜡 　2，防老剂RD　1. 5，防老剂4020　1，
其他　 17. 93]。由于质量、厚度及宽度较大，因此

胎面采用缠绕复合挤出，即一块胎面基部胶和两

块胎侧胶贴合，再在胎面基部胶上缠绕胎冠胶条。

胎面施工设计参数为：胎面缠绕长度　2 920 mm，

胎面宽度　820 mm，胎冠厚度　77 mm，胎面质量 
171.5 kg，胎侧长度　2 920 mm，胎侧宽度　340 
mm，胎侧厚度　16 mm，胎侧质量　14.5 kg。
3. 2　胎体

胎体采用20层高强度1870dtex/2锦纶66帘
布，成型方式为6-6-6-2；胎体帘布反包高度接近

水平轴，以增强下胎侧的强度和刚性，避免胎圈部

位早期损坏，胎体安全倍数为10. 4。 
3. 3　缓冲层

缓冲层采用4层1400dtex/2锦纶66帘布，最宽

缓冲层达到防擦线处，目的是减少肩部变形造成

的肩空和脱层质量问题。

3. 4　胎冠帘线裁断角度和假定伸张值

为提高胎冠部位的周向强度，减小轮胎充气

后变形，减少因D′/D过大造成的胎冠磨耗大问

题，本次设计胎冠帘线裁断角度取30. 5°，成品轮

胎胎冠帘线角度为53. 5°；胎冠帘线假定伸张值

取1. 029。
3. 5　胎圈

钢丝圈采用直径为0. 96 mm的19#回火钢丝，

钢丝排列方式为9×10，钢丝圈直径为649 mm。为

提高胎圈强度及下胎侧支撑性能，胎圈采用大三

角胶。

3. 6　成型工艺

成型采用胶囊反包成型机，成型机头直径为

890 mm，成型机头宽度为1 060 mm。胎体帘布筒

用扩布器扩张，再用夹钳拉入成型鼓面，然后反包

成型；胎面采用层贴法成型。成型时各半成品上

正、压实，保证成型胎坯质量。

3. 7　硫化工艺

采用2 235. 2 mm（88英寸）B型硫化机硫化。

硫化工艺参数为：循环热水出口温度　≥160  
℃（＜160 ℃不得装模）；内压过热水一次水压力　

2. 2～2. 5 MPa，二次水进口压力　≥2. 75 MPa，
二次水进口压差　≥0. 3 MPa；外蒸汽压力　

0. 32～0. 35 MPa，内压蒸汽压力　≥0. 8 MPa；动
力水压力　≥2. 1 MPa，内冷压力　≥2. 0 MPa；
后充气冷却风压　（1. 2±0. 1） MPa；正硫化时 
间（145 ℃）　215 min。
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4　成品性能

4. 1　外缘尺寸

在标准充气压力下安装在标准轮辋上的成品

轮胎D′为1 535 mm，B′为640 mm，D′和B′均符合

设计要求。

4. 2　物理性能

成品轮胎的物理性能见表1。从表1可以看

出，成品轮胎的物理性能达到设计要求。

5　结语

本设计60×25. 00－25 50PR煤矿井下用工

程机械轮胎生产工艺稳定，成品轮胎外观质量优

良，外缘尺寸和物理性能达到设计要求。该产品

批量生产并投放市场后受到用户一致好评，为企

业创造了良好的经济效益。
收稿日期：2016-04-05

表1　成品轮胎的物理性能

项　　目 测试值 设计指标 项　　目 测试值 设计指标

胎面胶性能  粘合强度/（kN·m-1）

　邵尔A型硬度/度 64 ≥60 　胎面-缓冲层 18. 8 ≥10. 0
　300%定伸应力/MPa 10. 8 ≥5. 5 　缓冲层帘布间 13. 0 ≥10. 0
　拉伸强度/MPa 21. 3 ≥19. 5 　缓冲层-胎体 12. 8 ≥6. 5
　拉断伸长率/% 500 ≥450 　胎体帘布层间 8. 8 ≥6. 5
　阿克隆磨耗量/cm3 0. 082 9 ≤0. 20 　胎侧-胎体 8. 8 ≥6. 0

Design of 60×25. 00－25 50PR Coaling Mining OTR Tire

YU Wengang，JIANG Xinmin，JIAO Shixin
（Xinjiang Kunlun Engineering Tire Co. ，Ltd，Korla 841011，China）

Abstract：In this paper，the design of 60×25. 00－25 50PR coal mining OTR tire was presented. In the 
structure design，overall diameter was 1 515 mm，cross-sectional width was 625 mm，width of running 
surface was 520 mm，arc height of running surface was 6 mm，bead diameter at rim seat was 629 mm，bead 
width at rim seat was 495 mm，maximum width position of cross-section（H1/H2） was 0. 794 8，mixed 
asymmetric tread pattern and large block design were used，and number of pattern pitch was 16. In the 
construction design，tread was molded by winding process，20 layers of high strength 1870dtex/2 nylon 66 
cord were applied in the carcass ply，4 layers of 1400dtex/2 nylon 66 cord were applied in the breaker ply，
and three-ring structure and large apex were used for bead. The tire was built using turn-up bladder and cured 
using type-B curing press. It was confirmed by the test of finished tires that the inflated peripheral dimension 
and physical properties of the finished tire met the design requirements.

Key words：OTR tire；mining tire；structure design；construction design

韩泰越野概念轮胎荣获红点设计大奖

中图分类号：TQ336. 1  文献标志码：D

韩泰轮胎公司与维伯拉姆（Vibram）公司共同

开发的多彩越野概念轮胎Dyna SYNC获得2016年
“红点设计概念大奖”。该轮胎胎面采用蜂窝状花

纹，在山区地形环境下有更好的牵引力、抗刺扎性

能、减震性能和操控性能；胎侧胶有多种颜色可供

选择，以便于车主根据车身颜色进行搭配。

“红点设计大奖”（Red dot design award）是

国际公认的全球工业设计顶级奖项之一，与德国

“iF奖”、美国“IDEA奖”并称为世界三大设计奖。

有来自60个国家的4 698件作品参加了本次设计 
大赛。

（卢 岸）


