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表 3 大配合试验结果 

料略有降低；轮胎成型工艺正常，上胎面时胎面与 

帘布胶黏合性能较好 ，未 出现胎面从成型鼓上滑 

脱现象；硫化工艺正常。 

2．5 成品轮胎性能 

用试验配方 1胶料试制了 10条 7．50—2O 8PR 

$ 啤 $ 每 

衙蓬 

农业轮胎 并进 行 了解 剖试 验 ，结 果见 表 4。可 

以看出，成品轮胎胎面胶性能符合 国家标 准 

要求 。 

表 4 7．50—20 8PR成 品轮胎胎面胶性能 

2．6 成本分析 

用 IR完全替代 NR(SCR10)用于农业轮胎 

胎面胶中，并对配方进行适当调整，每千克胶料成 

本可降低 0．27元，另外由于IR不需要塑炼，可大 

大降低能耗。 

3 结论 

(1)IR完全替代 NR用于农业轮胎胎面胶并 

对配方进行适 当调整 ，胶料和成品轮胎胎面胶性 

能变化不大，达到国家标准要求。 

(2)IR完全替代 NR用于农业轮胎胎面胶， 

胶料工艺性能稳定，生产过程中未出现异常现象。 

(3)IR完全替代 NR用于农业轮胎胎面胶， 

混炼胶成本降低；同时 IR不需塑炼，混炼能源降 

低，生产效率提高。 

(4)IR可完全替代 NR用 于农业 轮胎胎 

面胶 。 

毒 s 

攀枝花 12万 t炭黑项目签约 

四川攀枝花众一精细化工有限公司成立大会 

暨项 目签约仪式日前隆重举行。该公司是由云南 

曲靖众一精细化工公司、攀钢集团公司和川I煤华 

荣能源公司共同出资设立，为实现攀钢集团公司 

和川煤华荣能源公司丰富的煤焦油资源与曲靖众 

一 精细化工公司的行业领先技术的有机结合，使 

卑 { $习 寻 年 

焦油资源得到充分合理利用，以实现效益的最大 

化。公司注册资本 2亿元。 

该项 目总投资约 l1亿元，分 2期建设，一期 

主要为年产 4O万 t煤焦油深加工项目及年产 12 

万 t新工艺炭黑项 目，二期主要为焦油加工的下 

游精细化工产品。 郭 易 


